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客户名称： 厦门市沃瑞盈创电气有限公司 

客户地址： 厦门市翔安区内厝镇赵岗路 168 号 5 号楼 202 单元 

 

样品名称 : WE0055.0013&14&15&16 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

收样日期 : 2020-12-30 

测试开始时间 : 2020-12-30 

测试结束时间 : 2021-01-06 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 
通标标准技术服务有限公司厦门分公司

检测中心 
授权签名 

 

李民西 授权签字人 
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拉伸测试： 

测试方法：依据客户要求，以 2mm/min 的速率对样品施加轴向拉力，拉至样品破坏记录最大力值。 

测试项目 最大破坏力(KN) 

#013,结果 82.698 

#014-2,结果 93.333(断于 M16 螺杆处) 

#014-3,结果 114.595 

#015,结果 96.646 

#016,结果 99.080 

备注： #014-2 两端分别使用 M16，M20 螺杆；#014-3 两端使用 M20 螺杆(以上由客户提供) 

力-位移曲线： 

 

#013 
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#014-2 
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#014-3 
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#015 
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#016 
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原样照片： 

  
样品  #013 样品测试中 

  

#014-2 样品测试中 #014-3 样品测试中 
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#015 样品测试中 #016 样品测试中 

  

#013 样品测试后 #014-2 样品测试后 
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#014-3 样品测试后 #015 样品测试后 

 

#016 样品测试后 

******** 报告结束******** 

 

在中华人民共和国境内，报告加盖 CMA 标识，表示检测项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 标识，表示部

分/全部检测项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供内部参考。 
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